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VORAUSSETZUNGEN FUR EINE
SICHERE VERKLEBUNG

REINIGUNG DES KLEBE-
UNTERGRUNDES

VERKLEBUNG

VERKLEBUNG AUF LACKIERTEN
METALLFLACHEN

VERKLEBUNG AUF UNBEHANDELTEN
METALLFLACHEN, Z.B. VERZINKTEN
STAHLBLECHEN

VERKLEBUNG AUF KUNSTSTOFFEN

MECHANISCHE BEFESTIGUNGEN

LAGERFAHIGKEIT

LAGERUNG

ENTSPANNEN VON PLATTEN MIT
SK-AUSRUSTUNG

GULTIGKEIT VON BRANDPRUFUNGEN
BEI SK-MATERIALIEN
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Bei allen selbstklebenden Materialien ist es wichtig, dass die Oberflache des Tragers sauber,
trocken und frei von Fetten, Olen, Stiuben, Losungsmitteln sowie sonstigen Trennmitteln ist.

Hierflr empfehlen wir als Reinigungsmittel unbenutztes, d.h. fett- und dlfreies Spezialbenzin
Exxsol bsp 60/95s sowie Baumwolllappen. Das Tragermaterial ist nach erfolgter Reinigung
trocken zu reiben und gut abzultften (mindestens 30 Minuten). Bei der Reinigung von Kunst-
stoffoberflachen oder lackierten Oberflachen sind diese vor der Reinigung auf Vertraglichkeit
mit dem Reinigungsmittel zu prifen.

Nach Abziehen des Abdeckmaterials ist das selbstklebende Produkt ohne Dehnung und
Spannung anzukleben und anschlieBend - am besten mittels einer Rolle - auf dem Trager
vollflachig und mit gleichmaigem Druck dauerhaft zu befestigen. Luftpolster, gering haften-
de Stellen und Verunreinigungen des Klebers sind zu vermeiden (z.B. Baumwollhandschuhe
tragen).

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +18°c und +30°c. Der durch die
Verklebung entstehende Verbund sollte erst nach einer Verweilzeit von ca. 2 Stunden
mechanisch belastet werden. Eine thermische Belastung unter +10°c und Uber +30°c sollte
erst nach einer Verweilzeit von 24 Stunden erfolgen.

Vor der Verklebung ist sicherzustellen, dass die vom Lackhersteller vorgeschriebenen Trock-
nungszeiten beachtet werden. Dies gilt auch bei der Nachlackierung bzw. Ausbesserung von
Teilflachen.

Die eventuell anhaftenden Zieh- oder Lotfette sind zu entfernen. Wir verweisen auf den Punkt:
Reinigung des Klebeuntergrundes.

Bei der Verklebung auf Kunststoffen ist durch Vorversuche festzustellen, ob der Kunststoff
Bestandteile z.B. Weichmacher oder Trennmittel enthalt, die in die Selbstklebeausriistung
wandern konnten und diese zerstoren oder aufweichen.

Zusatzliche mechanische Befestigungen sind bei allen Artikeln zu empfehlen, bei denen hohes
Eigengewicht, problematische Untergrundbeschaffenheit, Dehnungen oder sonstige auf3er-
ordentliche Belastungen sowie besondere Sicherheitserfordernisse vorhanden sind.

Die Lagerzeit betragt, sofern das Material trocken und in geschlossenen Raumen (bei +15°c
bis +30°c) gelagert sowie keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt wird, bei:

P Selbstklebend ausgerusteten Materialien (sk): max. 6 Monate

» Schwerfolien Cello® sBF: max. 3 Monate

Bei allen Vliesprodukten > 20 mm (Cello® F700, F800) muss Plattenware stehend
gelagert werden.

Plattenware mit selbstklebender Ausriistung muss vor dem Teilezuschnitt entspannt werden.
Hierzu ist die Abdeckfolie der Selbstklebeausriistung liber die ganze Platte abzuheben und
wieder aufzulegen. Dies verhindert, dass zugeschnittene Teile vor dem Einkleben schrumpfen.

Bei selbstklebend ausgerusteten Materialien muss die Abdeckfolie bzw. das Abdeckpapier bei
der Montage abgezogen und das Produkt vollflachig aufgeklebt werden. Andernfalls ist das
auf dem Datenblatt aufgefuhrte Brandverhalten nicht gultig.
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Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schlieBen in jedem Fall eine Haftung fiir Schaden
und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen.
Technische Anderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.
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